[image: image1.png]Local de Origem: UHE - Belo Monte Investigacao N®  P1-501  Registro N® 004
Estaca - Afast.(m) - Elevagéo(m) - Frofund. (m) - AmostraNe -
Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.
ENSAIO: § sat
CONDIGGES DO ENSAIO
Presséo Confinante (o3) 05  kgiicm? Contra Presséo (Aop) kgffcrz  Velocidade de Deformagéo, 01078 cmih
DETERMINAGAO DO TEOR DE UMIDADE AMOSTRA

Condigdes Antes do ensaio Apos ensaio Indeformada N Deformada ||
Cépsula cod 24 28 29 29 32 43
Mh+tara () 81,85 97,08 82,23 84,80 7765 83,64
Ms +tara_ (g) 68,26 79,62 67,73 68,98 64,64 67,10 Densidade dos gréos 2645 gler®
Agua () 1359 17,46 1450 1582 1301 1654
Tara () 23,65 22,79 2058 2058 25,07 1723 Densidade seca méx 1378 glem®
Ms () 2461 56,83 4715 48,40 3957 4987
h (%) 305 30,7 308 32,7 329 332 Umidade ¢tima: 305 %
hmedia (%) 306 329

CARACTERISTICA DO CORPO DE PROVA B
DETERMINAGAO DA DENSIDADE DEPOIS DA RUPTURA
Inicial
Moldagem Método:  Talhagem do Bloco Indeformado. Massa do Solo 81,36 ()
Massa do CP 34296 () Massa do Solo + Parafina 83,83 ()
Diametro 502 (crn) Massa da Parafina 247 ()
Altura do CP 1003 (cm) Massa do Solo + Parafina Imerso 36,12 ()
Area 19,79 (cr?) Volume do Solo + Parafina 47,71 ()
Volume 198,52 (cr) Densidade da Parafina 0913 (gler)
Apos adensamento: Volume da Parafina 27 (cr)
Altura do CP 10,00 (cm) Volume do Solo 45,00 ()
Areado CP 19,63 (cr?) Densidade Umida do Solo 1,808 (glen?)
Volume 19652 (cr) Densidade Seca do Solo 1,360 (glen?)
indices Fisicos Ruptura__ Na Ruptura CP Apés Ruptura
Antes Depois
Densidade Urida (ger®) | 1728 1,808
Densidade Seca (glerr) | 1,322 1,360 ofo3= kgferr®
fnice de Vazios e 1,000 0,945 = kgferr®
Grau de Saturagéo (%) 810 922 of= kgferr®
Grau de Comapctacdo: (%) 96,0 98,7 o3= kgferr®
Desvio de Umidade: (%) 01 24 VER FOTO 6 ANEXA
Observagdes:
1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-RO.
2) Massa do CP ap6s ruptura: 349,88 g

Anel Dinamométrico cod AND-018 Balanca cod BAL-008 Bureta cod V1020 e V-1021
Estufa cod EST-003 Manémetro c6d MAN-191, 192 ¢ 193 Paquimetro céd PAQ-010





Laboratório de Materiais de Construção - Solos - PTCTM

UHE Belo Monte - Compressão Triaxial - Dados Gerais

(3 = 0,5 kgf/cm²
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[image: image2.png]Local de Origem UHE Belo Monte Investigagéo N PI1-501 Registro N 004

Estaca - Afast.(m) - Elevagéo(m) - Profund. () - AmostraNe -

Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.

Ensaio: S sat Presséo Confinante (03) 05 kaficn®
ADENSAMENTO SATURAGAO POR CONTRA PRESSAO
Tempo Desenvolvimento Tempo Desenvolimento
Ay "
At " Buretas v At Aaop ) Ad3 )
Dia Hora | Minuto Total Dia Hora | Minuto (kgffern?) | (kgffem®)
(minuto) | (e | ropo | Base | erm) (minuto) Topo | Base
() | (cm?) (kgficrm?) | (kgficr?)
16/04001 | 8 | 47 [} 450 | 450 [}
16004101 | 8 - | o8 440 | 446 | 14
16004101 | 8 - | oz 438 | 446 | 16
16004101 | 8 - | og0 437 | 446 | 17
1604001 | 8 | 48 1 436 | 446 | 18
1604001 | 8 | 49 2 436 | 446 | 18
1604001 | 8 | 51 4 435 | 446 | 19
1604001 | 8 | 55 8 435 | 446 | 19
1600401 | 98 | 2 15 434 | 446 | 20
16/04001 | 9 17 30 434 | 446 | 20
16004001 | 10 | 47 60 434 | 446 | 20
160401 | 11 | 47 | 120 434 | 446 | 20
160401 | 12 | 47 | 180 434 | 446 | 20
160401 | 13 | 47 | 240 434 | 446 | 20
160401 | 14 | 47 | 300 434 | 446 | 20
1600401 | 15 | 47 | 360 434 | 446 | 20
1604001 | 16 | 47 | 420 434 | 446 | 20
16004001 | 17 | 47 | 480 434 | 446 | 20
160401 | 18 | 47 | 840 434 | 446 | 20
1600401 | 19 | 47 | 600 434 | 446 | 20
160401 | 20 | 47 | 660 434 | 446 | 20
160401 | 21 | 47 | 720 434 | 446 | 20
160401 | 22 | 47 | 780 434 | 446 | 20
160401 | 23 | 47 | 840 434 | 446 | 20
160401 | 24 | 47 | 900 434 | 446 | 20
17004101 | 1 47 | 960 434 | 446 | 20
170401 | 2 | 47 | 1020 434 | 446 | 20
170401 | 3 | 47 | 1080 434 | 446 | 20
170401 | 4 | 47 | 1140 434 | 446 | 20
170401 | 5 | 47 | 1200 434 | 446 | 20
170401 | 6 | 47 | 1260 434 | 446 | 20
170401 | 7| 47 | 1320 434 | 446 | 20
Observagdes:
1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-R00 Bureta cod V-1015 e V-1008
Cronémetro cod CRM-003

Manémetro cod MAN-192, 193 e 195






[image: image3.png]Tempo Ag;ég mooe Loira | DSfOMaca0 | gron | Acsemo Buretas Av
Leitura tlgrenﬂeet:o Especiica Cg;ﬂ(g:\ga dutel Toel (EC }/03/22 ) - - - - - Av Apss| Totl S
At | valor %) P 1.0y | aemd Base | Topo Av Pos| ey |
Hora | (g | Dinamo gy | ©Imm) * ) | G @) | ©m | ey |Adensam
méfrica (crm®)
5 4 0 0,00 0 0,00 1963 | 0000 0,000 - - - - - 450 | 450 00 20 20 10
| 013 | 001 1963 | 0007 0,003 . - - - - 450 | 450 00 20 20 10
4 054 2 002 1963 | 0027 0014 . - - - - 450 | 450 00 20 20 10
6 080 3 003 1963 | 0041 0020 . - - - - 450 | 450 00 20 20 10
6 080 4 004 1963 | 0041 0020 . - - - - 450 | 450 00 20 20 10
7 094 5 005 1963 | 0048 0,024 . - - - - 450 | 450 00 20 20 10
7 094 6 006 1964 | 0048 0,024 . - - - - 450 | 450 00 20 20 10
8 107 7 007 1964 | 0055 0,027 . - - - - 450 | 450 00 20 20 10
9 121 8 008 1964 | 0061 0,031 . - - - - s | w8 04 20 24 12
10 134 10 0,10 1964 | 0088 0,034 - - - - - 438 | w8 14 20 34 17
12 161 12 0,12 1965 | 0082 0,041 - - - - - 438 | w8 14 20 34 17
15 201 14 0,14 1965 | 0,102 0,051 - - - - - 438 | w8 14 20 34 17
16 2,14 16 0,16 1966 | 0,109 0,055 - - - - - 438 | w8 14 20 34 17
18 241 18 0,18 1966 | 0,123 0,061 - - - - - 438 | w8 14 20 34 17
18 241 20 0,20 1966 | 0,123 0,061 - - - - - 438 | w8 14 20 34 17
19 285 2 022 1967 | 0129 0,065 - - - - - 438 | w8 14 20 34 17
9 3 19 285 24 024 1967 | 0129 0,065 - - - - - 438 | w8 14 20 34 17
21 281 % 026 1968 | 0143 0072 - - - - - 438 | w8 14 20 34 17
2 322 2% 028 1968 | 0,163 0,082 - - - - - 438 | w8 14 20 34 17
2% 348 30 0,30 1988 | 0477 0,088 - - - - - 437 | w8 15 20 35 18
27 362 32 032 1969 | 0184 0,092 - - - - - 437 | w8 15 20 35 18
2 389 3 034 1969 | 0197 0,099 - - - - - 437 | w8 15 20 35 18
30 402 36 036 1970 | 0204 0,102 - - - - - 437 | w8 15 20 35 18
31 415 38 038 1970 | o021 0,105 - - - - - 437 | w8 15 20 35 18
3 442 40 0,40 1970 | 0224 0,112 - - - - - 436 | w8 16 20 35 18
34 456 4 042 19,71 0,231 0,116 - - - - - 436 | w8 16 20 35 18
36 482 44 044 19,71 0,245 0,122 - - - - - 436 | w8 16 20 35 18
38 509 46 046 1972 | 0288 0,129 - - - - - 436 | w8 16 20 35 18
39 523 48 048 1972 | 0265 0,133 - - - - - 436 | w8 16 20 35 18
40 536 50 050 1972 | 0212 0,136 - - - - - 435 | w8 17 20 37 19
4 5,76 55 055 1973 | 0292 0,146 - - - - - 435 | w8 17 20 37 19
6 6,16 60 060 1974 | 0312 0,156 - - - - - 435 | w8 17 20 37 19
8 643 65 065 1975 | 0326 0,163 - - - - - 435 | w8 17 20 37 19
9 3 50 6,70 70 0,70 1976 | 0339 0,170 - - - - - 434 | w7 19 20 39 20
9 36 53 7,10 75 075 1977 | 0389 0,180 - - - - - 434 | w7 19 20 39 20
9 39 54 724 50 0,80 1978 | 0366 0,183 - - - - - 433 | w7 20 20 40 20
9 4 56 750 55 085 1979 | 0379 0,190 - - - - - 433 | w7 20 20 40 20
9 45 59 791 %0 090 1980 | 0399 0,200 - - - - - 432 | w71 2.1 20 41 2.1
9 48 60 8,04 95 095 1981 0,406 0203 - - - - - 432 | w71 2.1 20 41 2.1
9 51 61 817 100 1,00 1982 | 0412 0,206 - - - - - 431 448 22 20 43 22
10 4 67 8,98 120 1,20 1986 | 0482 0226 - - - - - 430 | w48 24 20 44 22
10 15 7 9,65 140 1,40 1990 | 0486 0242 - - - - - 430 | w48 24 20 44 22
10 27 75 10,05 160 1,60 1994 | 0804 0252 - - - - - a9 | ws 25 20 45 22
10 38 77 1032 180 1,79 1998 | 0516 0258 - - - - - a8 | w6 26 20 46 22
10 50 51 1085 200 1,99 2002 | 042 0271 - - - - - w28 | w5 27 20 47 24
1" 18 ) 1,79 250 249 2013 | 0886 0293 - - - - - a6 | w4 30 20 50 25
1" 46 94 12,60 300 299 2023 | 0623 0311 - - - - - w5 | ws 32 20 52 26
12 14 100 13,40 350 349 2033 | 0659 0329 - - - - - w5 | ws 32 20 52 26
12 4 104 1394 400 399 2044 | 0g82 0341 - - - - - w5 | ws 32 20 52 26
13 10 108 1447 450 449 2085 | 0704 0352 - - - - - w5 | ws 32 20 52 26
13 38 111 1487 500 499 2085 | 0720 0,360 - - - - - 126 | 439 35 20 55 28
14 35 116 1554 600 598 2087 | 0745 0372 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
15 32 21 16,21 700 698 2110 | 0769 0,384 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
16 2 125 16,75 500 798 2138 | 0785 0,393 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
17 % 128 17,15 500 8,97 2186 | 079 0,398 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
18 2 129 17,29 1000 9,97 2180 | 0793 0,39 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
19 16 129 17,29 1100 1097 2204 | 0784 0392 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
20 12 130 1742 1200 1196 229 | 0781 0391 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
21 9 130 1742 1300 12,96 285 | 0773 0,386 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
2 5 131 1755 1400 13,96 2281 0,770 0,385 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
23 2 129 17,29 1500 14,96 2308 | 0749 0376 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
24 0 128 17,15 1600 15,95 233 | 0735 0,367 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
1 1 17 17,02 1700 16,95 2363 | 0720 0,360 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
1 55 125 16,75 1800 17,95 2392 | 0700 0,350 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
2 39 123 16,48 1900 18,94 2421 0681 0340 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
3 38 122 16,35 2000 19,94 2451 0667 0333 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
4 3 120 16,08 2100 2094 2482 | 0g48 0324 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
5 2 116 1554 2200 2193 2514 | 0p18 0,309 - - - - - w26 | 435 39 20 59 30
Contra Presséo (Acp) kgficm? | Anel Dinamométrico c6d AND-018 Ensaio de Compresséo Triaxial sat
Velocidade de Deformacéo 01078 cmih Relégio Comparador: cod REC-044 Local  UHE Belo Monte
Presséo Confinants (3) 05 keffo? | Manémetro c6d MAN-191,192,193 6195 |Registror 004
Areas das Buretas E o Bureta cod V-1020 6 V-1021 Amostra
Constante do Anel 01340 Kafidiv. Cronémetro céd CRM-021 Material fgf‘;’ Qﬁ!ﬁgjgga fundagéo - Argla sitosa. altamente plésfica, cinza amarelada,
Observagdes:

1) Ref. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-R0.
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Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.
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Foto 06 - Ensaio S sat - (3 = 0,5 kgf/cm² - CP após ruptura.

[image: image6.png]Local de Origem: UHE - Belo Monte Investigacao N®  P1-501  Registro N® 004
Estaca - Afast.(m) - Elevagéo(m) - Frofund. (m) - AmostraNe -
Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.
ENSAIO: § sat
CONDIGGES DO ENSAIO
Presséo Confinante (o3) 10 kaffer? Contra Presséo (Aop) kgffcrz  Velocidade de Deformagéo, 01078 cmih
DETERMINAGAO DO TEOR DE UMIDADE AMOSTRA

Condigdes Antes do ensaio Apos ensaio Indeformada N Deformada ||
Cépsula cod 64 67 68 28 58 92
Mh+tara () 80,70 87,36 83,56 7731 81,98 74,10
Ms +tara_ (g) 67,57 7256 68,65 64,22 6846 60,74 Densidade dos gréos 2645 gler®
Agua () 13,13 14,80 1491 13,00 1352 13,36
Tara () 25,05 25,07 1996 22,79 2553 1852 Densidade seca méx 1378 glem®
Ms (@ 4252 47,49 4869 4143 42,93 4222
h (%) 309 312 306 316 315 316 Umidade ¢tima: 305 %
hmedia (%) 309 316

CARACTERISTICA DO CORPO DE PROVA B
DETERMINAGAO DA DENSIDADE DEPOIS DA RUPTURA
Inicial
Moldager Método:  Talhagem Massa do Solo 176,88 ()
Massa do CP 357,12 () Massa do Solo + Parafina 179,70 ()
Diametro 503 (crn) Massa da Parafina 282 ()
Altura do CP 1043 (cm) Massa do Solo + Parafina Imerso 7981 ()
Area 1987 (cr?) Volume do Solo + Parafina 99,89 ()
Volume 207,26 (cr) Densidade da Parafina 0913 (gler)
Apos adensamento: Volume da Parafina 3,09 (cr)
Altura do CP 1035 (cm) Volume do Solo 96,80 ()
Areado CP 19,56 (cr?) Densidade Umida do Solo 1827 (glen?)
Volume 20246 (cr) Densidade Seca do Solo 1,389 (glen?)
indices Fisicos Ruptura__ Na Ruptura CP Apés Ruptura
Antes Depois
Densidade Urida (ger®) | 1723 1827
Densidade Seca (glerr) | 1,316 1,389 ofo3= kgferr®
fnice de Vazios e 1,009 0,905 = kgferr®
Grau de Saturagéo (%) 810 923 of= kgferr®
Grau de Comapctacdo: (%) 955 1008 o3= kgferr®
Desvio de Umidade: (%) 04 11 VERFOTO 7 ANEXA
Observagdes:
1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-RO.
2) Massa do CP ap6s ruptura: 361,84 g

Anel Dinamométrico cod AND-018 Balanca cod BAL-008 Bureta cod V1020 e V-1021
Estufa cod EST-003 Manémetro c6d MAN-192, 193 & 195 Paquimetro céd PAG-010







[image: image7.png]Local de Origem UHE Belo Monte Investigagéo N PI1-501 Registro N 004

Estaca - Afast.(m) - Elevagéo(m) - Profund. () - AmostraNe -

Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.

Ensaio: S sat Presséo Confinante (03) 10 kfferre
ADENSAMENTO SATURAGAO POR CONTRA PRESSAO
Tempo Desenvolvimento Tempo Desenvolimento
Ay "
At " Buretas v At Aaop ) Ad3 )
Dia Hora | Minuto Total Dia Hora | Minuto (kgffern?) | (kgffem®)
(minuto) | (e | ropo | Base | erm) (minuto) Topo | Base
() | (cm?) (kgficrm?) | (kgficr?)
100401 | 15 | 47 [} 450 | 450 [}
100401 | 15 | 47 | 0413 441 | 445 | 14
100401 | 15 | 47 | 026 441 | 442 | 17
100401 | 15 | 47 | 050 438 | 435 | 27
100401 | 15 | 48 1 435 | 427 | 38
100401 | 15 | 49 2 434 | 425 | a1
100401 | 15 | 51 4 433 | 423 | a4
1004001 | 15 | 55 8 432 | 422 | 46
100401 | 16 | 2 15 432 | 422 | 46
100401 | 16 | 17 30 431 | 421 | 48
100401 | 16 | 47 60 431 | 421 | 48
100401 | 17 | 47 | 120 431 | 421 | 48
100401 | 18 | 47 | 180 431 | 421 | 48
100401 | 19 | 47 | 240 431 | 421 | 48
100401 | 20 | 47 | 300 431 | 421 | 48
100401 | 21 | 47 | 360 431 | 421 | 48
100401 | 22 | 47 | 420 431 | 421 | 48
100401 | 23 | 47 | 480 431 | 421 | 48
100401 | 24 | 47 | 840 431 | 421 | 48
1104001 | 1 47 | 600 431 | 421 | 48
10401 | 2 | 47 | 660 431 | 421 | 48
10401 | 3 | 47 | 720 431 | 421 | 48
10401 | 4 | 47 | 780 431 | 421 | 48
10401 | 5 | 47 | 840 431 | 421 | 48
10401 | 8 | 47 | 900 431 | 421 | 48
10401 | 7 | 47 | 960 431 | 421 | 48
Observagdes:
1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-RO Bureta cod V-1020 e V-1021
Cronémetro cod CRM-021

Manémetro cod MAN-191,192, 193 e 195






[image: image8.png]Tempo Ag;ég mooe Loira | DSfOMaca0 | gron | Acsemo Buretas Av
Leitura tomara | Esperica | CGTER | aaa (EC }/03/22 ) } - - - - Av Apos | ot S
At Valor (%) . (01-03) affem?) Base Topo Av " (cm?) %)
Hora | gy | Dinamo- | (2R | (0 0imm) ° ) | o | e oy | Adensam
méfrica (crm®)
0 0,00 0 0,00 1956 | 0,000 0,000 . - - - - 450 | 450 00 48 48 23
9 45 1 025 1 001 1956 | 0013 0,006 - - - - - 450 | 450 00 48 48 23
6 147 2 002 1956 | 0075 0,038 . - - - - 450 | 450 00 48 48 23
10 245 3 003 1956 | 0125 0,063 - - - - - 450 | w49 0.1 48 49 24
14 343 4 004 1956 | 0475 0,088 - - - - - 450 | w49 0.1 48 49 24
16 392 5 005 1957 | 0200 0,100 - - - - - 450 | w49 0.1 48 49 24
18 441 6 006 1957 | 0225 0,113 - - - - - 450 | w49 0.1 48 49 24
19 466 7 007 1957 | 0238 0,119 - - - - - 450 | w49 0.1 48 49 24
21 5,15 5 008 1957 | 0263 0,131 - - - - - 450 | w49 0.1 48 49 24
2 539 10 0,10 1958 | 0275 0,138 - - - - - 450 | w49 0.1 48 49 24
24 588 12 0,12 1958 | 0300 0,150 - - - - - 450 | w49 0.1 48 49 24
% 637 14 013 1958 | 0325 0,163 - - - - - 450 | w49 0.1 48 49 24
27 662 16 0,15 1959 | 0338 0,169 - - - - - 450 | w49 0.1 48 49 24
2 71 18 0,17 1959 | 0363 0,181 - - - - - a9 | ws 02 48 51 25
31 7,60 20 0,19 1959 | 0388 0,194 - - - - - a9 | ws 02 48 51 25
32 784 2 0,21 1960 | 0400 0,200 - - - - - a9 | ws 02 48 51 25
3 8,09 24 023 1960 | o012 0,206 - - - - - a9 | ws 02 48 51 25
10 3 3 833 % 025 19,61 0426 0212 - - - - - s | w8 04 48 52 25
36 852 2% 027 19,61 0,450 0,225 - - - - - s | w8 04 48 52 25
37 9,07 30 029 19,61 0,462 0,231 - - - - - s | w8 04 48 52 25
10 7 38 9,31 32 031 1962 | 0478 0237 - - - - - s | w8 04 48 52 25
39 956 3 033 1962 | 0487 0,243 - - - - - s | w8 04 48 52 25
10 10 40 9,80 36 035 1962 | 0499 0250 - - - - - s | w8 04 48 52 25
41 10,05 38 036 1963 | 0812 0,256 - - - - - s | w8 04 48 52 25
10 12 4 1054 40 038 1963 | 0837 0268 - - - - - s | w8 04 48 52 25
45 11,03 4 0,40 1964 | 0861 0,281 - - - - - s | w1 05 48 53 26
46 127 44 042 1964 | 0574 0,267 - - - - - s | w1 05 48 53 26
47 152 46 044 1964 | 0886 0,293 - - - - - w7 | w1 06 48 54 26
48 176 48 046 1965 | 0899 0,299 - - - - - w7 | w1 06 48 54 26
10 19 49 1201 50 048 1965 | 0611 0,306 - - - - - w7 | w1 06 48 54 26
10 2 53 12,99 55 053 1966 | 0660 0330 - - - - - w7 | w1 06 48 54 26
55 1348 60 058 1967 | 0685 0343 - - - - - ap | ws 08 48 56 27
55 14,21 65 062 1968 | 0722 0,361 - - - - - ap | ws 08 48 56 27
61 14,95 70 067 1969 | 0759 0,380 - - - - - ap | ws 08 48 56 27
10 36 62 15,19 75 072 1970 | o1nt 0,386 - - - - - ap | ws 08 48 56 27
10 39 o4 15,68 50 0,77 19,71 0,796 0,398 - - - - - w5 | ws 10 48 58 28
67 16,42 55 081 1972 | 0833 0416 - - - - - w5 | ws 10 48 58 28
69 16,91 %0 086 1978 | 0857 0428 - - - - - w5 | wa 11 48 59 28
2 17,40 95 091 1974 | 0881 0,441 - - - - - w5 | wa 11 48 59 28
10 51 73 17,89 100 096 1976 | 0906 0453 - - - - - s | ws 12 48 60 29
1" 5 50 19,60 120 1,15 1978 | 0991 0,496 - - - - - s | ws 12 48 60 29
1" 17 55 2083 140 134 1982 1081 0526 - - - - - s | 438 17 48 65 31
1" 2 91 2230 160 153 19,86 1,123 0561 - - - - - wus | 435 20 48 68 33
97 23,77 180 173 19,90 1,194 0597 - - - - - wus | 434 2.1 48 69 33
1" 54 102 2499 200 192 1994 1253 0627 - - - - - s | 432 22 48 7.1 34
111 27,20 250 2,40 2004 1,357 0679 - - - - - ws | 430 27 48 75 36
123 30,14 300 288 20,14 1,497 0,748 - - - - - w2 | a8 30 48 78 38
13 2 131 32,10 350 336 2024 1586 0,793 - - - - - w2 | 428 32 48 80 39
13 50 138 3381 400 384 2034 1,663 0831 - - - - - w2 | a1 37 48 85 41
14 18 144 35,28 450 431 2044 1,726 0863 - - - - - w2 | w20 38 48 86 41
14 46 151 37,00 500 479 2084 1801 0,901 - - - - - w2 | w20 38 48 86 41
15 4 161 3945 600 575 2075 1901 0,950 - - - - - 441 418 41 48 89 43
16 39 7 4190 700 671 2096 1998 0,999 - - - - - 441 418 41 48 89 43
17 38 179 4386 500 767 2118 | 2070 1035 - - - - - w0 | a7 43 48 9.1 44
18 3 186 4557 500 863 2140 | 2129 1,065 - - - - - 439 | 418 43 48 9.1 44
19 32 191 46,80 1000 959 2163 | 2163 1082 - - - - - 438 | 418 44 48 92 44
20 30 196 48,02 1100 1055 2186 | 2196 1,008 - - - - - 438 | 418 44 48 92 44
21 30 200 49,00 1200 151 210 | 2217 1,109 - - - - - 438 | 419 43 48 9.1 44
2 2% 203 49,74 1300 1246 234 | 222 1,113 - - - - - 438 | 419 43 48 9.1 44
23 % 207 50,72 1400 1342 289 | 2245 1,123 - - - - - 438 | 419 43 48 9.1 44
0 25 211 51,70 1500 1438 2284 | 2263 1,132 - - - - - 438 | 419 43 48 9.1 44
1 40 213 52,19 1600 1534 2310 | 2269 1,130 - - - - - 438 | 419 43 48 9.1 44
2 39 217 53,17 1700 16,30 2336 | 2275 1,138 - - - - - 438 | 419 43 48 9.1 44
3 32 219 53,66 1800 17,26 2364 | 2270 1,13 - - - - - 438 | 419 43 48 9.1 44
4 30 21 54,15 1900 18,22 2391 2264 1,132 - - - - - 438 | 419 43 48 9.1 44
5 31 23 54,64 2000 19,18 2420 | 2268 1,129 - - - - - 438 | 419 43 48 9.1 44
6 20 26 55,37 2100 20,13 2449 | 2261 1,131 - - - - - 438 | 419 43 48 9.1 44
6 50 26 55,37 2200 21,09 2478 | 2234 1,17 - - - - - 438 | 419 43 48 9.1 44
Conira Presséo (Acp) kgficm? | Anel Dinamométrico c6d AND-019 Ensaio de Compresséo Triaxial S sat
Velocidade de Deformagéo 01078 cmih Relégio Comparador: cod REC-044 Local  UHE Belo Monte
Presséo Confinante (o3) 10 keffo? | Manémetro c6d MAN-191,192,193 6195 |Registror 004
Areas das Buretas - o Bureta cod V-1020 & V-1021 Amostra
Constante do Anel 02450 Kafidiv. Cronémetro céd CRM-021 Material fgf‘;’ Qﬁ!ﬁgjgga fundagéo - Argla sitosa. altamente plésfica, cinza amarelada,
Observagées:

1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-R0,
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Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.

Local de Origem: UHE - Belo Monte
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Foto 07 - (CP) - S sat - (3 = 1,0 kgf/cm² - CP após ruptura
[image: image11.png]Local de Origem: UHE - Belo Monte Investigacao N®  P1-501  Registro N® 004
Estaca - Afast.(m) - Elevagéo(m) - Frofund. (m) - AmostraNe -
Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.
ENSAIO: § sat
CONDIGGES DO ENSAIO
Presséo Confinante (o3) 20 kgiom? Contra Presséo (Aop) kgffcrz  Velocidade de Deformagéo, 01078 cmih
DETERMINAGAO DO TEOR DE UMIDADE AMOSTRA

Condigdes Antes do ensaio Apos ensaio Indeformada N Deformada ||
Cépsula cod 4 66 70 2 29 32
Mh+tara () 79,09 7937 91,36 8549 81,10 83,87
Ms +tara_ (g) 65,60 65,91 76,18 70,94 66,80 70,08 Densidade dos gréos 2645 gler®
Agua () 1349 13,46 15,18 1455 14,30 13,79
Tara () 2136 22,06 25,87 23,22 2058 25,07 Densidade seca méx 1378 glem®
Ms (@ 4424 4385 50,31 41,72 4622 4501
h (%) 305 30,7 30,2 305 309 306 Umidade ¢tima: 305 %
hmedia (%) 305 307

CARACTERISTICA DO CORPO DE PROVA B
DETERMINAGAO DA DENSIDADE DEPOIS DA RUPTURA
Inicial
Moldager Método:  Talhagem Massa do Solo 149,82 ()
Massa do CP 358,39 () Massa do Solo + Parafina 156,02 ()
Diametro 5,00 (crn) Massa da Parafina 620 ()
Altura do CP 1054 (cm) Massa do Solo + Parafina Imerso 6822 ()
Area 1963 (cr?) Volume do Solo + Parafina 87,80 ()
Volume 206,95 (cr) Densidade da Parafina 0913 (gler)
Apos adensamento: Volume da Parafina 679 (cr)
Altura do CP 1044 (cm) Volume do Solo 81,01 ()
Areado CP 19,24 (cr?) Densidade Umida do Solo 1849 (glen?)
Volume 20135 (cr) Densidade Seca do Solo 1415 (glen?)
indices Fisicos Ruptura__ Na Ruptura CP Apés Ruptura
Antes Depois
Densidade Urida (ger®) | 1732 1849
Densidade Seca (glerr) | 1,327 1415 B kgferr®
fnice de Vazios e 0,992 0,869 = kgferr®
Grau de Saturagéo (%) 812 934 o= kgferr®
Grau de Comapctacdo: (%) 963 1027 3= kgferr®
Desvio de Umidade: (%) 00 02 VER FOTO 8 ANEXA
Observagdes:
1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-RO.
2) Massa do CP ap6s ruptura: 350,08 g

Anel Dinamométrico cod AND-019 Balanca cod BAL-022 Bureta cod V1020 e V-1021
Estufa cod EST-003 Manémetro c6d MAN-191, 192 ¢ 193 Paquimetro céd PAQ-010






[image: image12.png]Local de Origem UHE Belo Monte Investigagéo N PI1-501 Registro N 004

Estaca - Afast.(m) - Elevagéo(m) - Profund. () - AmostraNe -

Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.

Ensaio: § sat Presséo Confinante (03) 20 kefior®
ADENSAMENTO SATURAGAO POR CONTRA PRESSAO
Tempo Desenvolvimento Tempo Desenvohvimento
Ay ™
At ™ Buretas Av At Aap ; Ho3 ;
Dia Hora | Minuto Total Dia Hora | Minuto (kgffern?) | (kgffem®)
(minuto) | (e | ropo | Base | erm) (minuto) Topo | Base
() | (em?) (kgficrm?) | (kgficr?)
090401 | 9 | 35 [} 400 | 400 [}
090401 | 9 013 392 | 364 | 44
090401 | 9 025 391 | 360 | 49
090401 | 9 050 391 | 360 | 49
090401 | 9 | 36 1 391 | 360 | 49
o401 | 9 | 37 2 390 | 360 | 50
090401 | 9 | 39 4 390 | 360 | 50
090401 | 9 | 43 8 390 | 360 | 50
090401 | 9 | 50 15 390 | 360 | 50
00401 | 10 | 5 30 389 | 360 | 81
090401 | 10 | 35 | 60 387 | 360 | 53
ogo401 | 11 | 35 | 120 385 | 360 | 58
og0401 | 12 | 35 | 180 385 | 360 | 58
090401 | 13 | 35 | 240 384 | 360 | 58
090401 | 14 | 35 | 300 382 | 362 | 58
090401 | 15 | 35 | 360 380 | 364 | 58
090401 | 16 | 35 | 420 380 | 364 | 58
090401 | 17 | 35 | 480 380 | 364 | 58
090401 | 18 | 35 | 840 380 | 364 | 58
090401 | 19 | 35 | 600 380 | 364 | 58
0904001 | 20 | 35 | 660 380 | 364 | 58
ogo401 | 21 | 35 | 720 380 | 364 | 58
090401 | 22 | 35 | 780 380 | 364 | 58
0904001 | 23 | 35 | 840 380 | 364 | 58
100401 | 24 | 35 | 900 380 | 364 | 58
10004101 | 1 35 | 960 380 | 364 | 58
100401 | 2 | 35 | 1020 380 | 364 | 58
100401 | 3 | 35 | 1080 380 | 364 | 58
100401 | 7 | 35 | 1320 380 | 364 | 58
Observagdes:
1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-R0. Bureta cod V-1020 6 V-1021
Crongmetro cod CRM.021

Manémetro cod MAN-191,192, 193 e 195






[image: image13.png]Tempo Ag;ég mooe Loira | DSfOMaca0 | gron | Acsemo Buretas Av
Leitura tomara | Esperica | CGTER | aaa (EC }/03/22 ) } - - - - Av Apos | 1o S
At Valor (%) . (01-03) affem?) Base Topo Av " (cm?) %)
Hora | gy | Dinamo- | (2R | (0 0imm) ° ) | o | e oy | Adensam
méfrica (crm®)
5 56 0 0,00 0 0,00 1924 | 0000 0,000 - - - - - 450 | 450 00 56 56 27
9 2,21 1 001 1925 | 0115 0,057 . - - - - 450 | 450 00 56 56 27
14 343 2 002 1925 | 0478 0,089 - - - - - 450 | 450 00 56 56 27
17 417 3 003 1925 | 0216 0,108 - - - - - 450 | 450 00 56 56 27
21 5,15 4 004 1925 | 0267 0,134 - - - - - 450 | 450 00 56 56 27
24 588 5 005 1925 | 0305 0,153 - - - - - 450 | 450 00 56 56 27
27 662 6 006 1926 | 0344 0,172 - - - - - 450 | 450 00 56 56 27
2 71 7 007 1926 | 0369 0,184 - - - - - 450 | 450 00 56 56 27
32 784 5 008 1926 | 0407 0,204 - - - - - a9 | w9 02 56 58 28
35 858 10 0,10 1926 | 0445 0,223 - - - - - a9 | w9 02 56 58 28
40 9,80 12 0,12 1927 | 0809 0,254 - - - - - a9 | w9 02 56 58 28
44 10,78 14 013 1927 | 0859 0,280 - - - - - a9 | w9 02 56 58 28
47 152 16 0,15 1927 | o0g97 0,299 - - - - - a9 | w9 02 56 58 28
51 1250 18 0,17 1928 | o0pd8 0,324 - - - - - a9 | w9 02 56 58 28
55 1348 20 0,19 1928 | 0699 0,349 - - - - - a9 | w9 02 56 58 28
55 14,21 2 0,21 1928 | 0737 0,368 - - - - - a9 | w9 02 56 58 28
61 14,95 24 023 1920 | 0775 0,387 - - - - - s | w8 04 56 650 29
o4 15,68 % 025 1929 | 0813 0,406 - - - - - s | w8 04 56 650 29
67 16,42 2% 027 1930 | 0851 0425 - - - - - s | w8 04 56 650 29
70 17,15 30 029 1930 | 0889 0,444 - - - - - s | w8 04 56 650 29
73 17,89 32 031 1930 | og27 0,463 - - - - - s | w8 04 56 650 29
77 18,87 3 033 19,31 0977 0,489 - - - - - s | w8 04 56 650 29
50 19,60 36 035 19,31 1015 0507 - - - - - w7 | w1 06 56 62 30
53 2034 38 036 19,31 1,083 0526 - - - - - w7 | w1 06 56 62 30
56 2107 40 038 19,32 1,001 0545 - - - - - w7 | w1 06 56 62 30
59 2181 4 0,40 19,32 1,129 0,564 - - - - - w7 | w1 06 56 62 30
92 2254 44 042 19,33 1,166 0583 - - - - - s | w1 07 56 63 30
% 2352 46 044 19,33 1217 0,608 - - - - - s | w1 07 56 63 30
99 24,26 48 046 19,33 1,265 0627 - - - - - ap | ws 08 56 64 31
9 40 102 2499 50 048 1934 1202 0646 - - - - - ap | ws 08 56 64 31
108 2646 55 053 19,35 1,368 0684 - - - - - ap | ws 08 56 64 31
115 28,18 60 058 19,36 1,456 0728 - - - - - ap | w5 09 56 65 31
21 2065 65 062 19,36 1531 0,765 - - - - - ap | w5 09 56 65 31
17 31,12 70 067 19,37 1,606 0803 - - - - - ap | w5 09 56 65 31
133 32559 75 072 19,38 1,681 0841 - - - - - w5 | wa 11 56 6.7 32
138 3381 50 0,77 19,39 1,743 0872 - - - - - w5 | wa 11 56 6.7 32
142 34,79 55 081 19,40 1,793 0897 - - - - - w5 | wa 11 56 6.7 32
147 36,02 %0 086 19,41 1,855 0928 - - - - - s | ws 12 56 68 33
151 37,00 95 091 19,42 1,005 0962 - - - - - s | ws 12 56 68 33
10 14 155 37,98 100 096 1943 1954 0977 - - - - - s | ws 12 56 68 32
10 2% 172 42,14 120 1,15 1947 | 2,168 1082 - - - - - aaa | wan 15 56 7.1 34
10 41 186 4557 140 134 1951 2,336 1,168 - - - - - as | w0 17 56 72 35
10 53 196 48,02 160 153 1954 | 2487 1229 - - - - - s | 439 18 56 74 35
1" 5 206 5047 180 173 1988 | 2877 1,289 - - - - - w2 | 438 20 56 75 37
1" 18 215 5268 200 192 1962 | 2686 1342 - - - - - w2 | a7 2.1 56 77 37
1" 47 231 56,60 250 2,40 1972 | 2870 1435 - - - - - 441 435 24 56 80 39
12 2 244 59,78 300 288 1981 3017 1509 - - - - - w0 | 433 27 56 82 40
12 46 257 62,97 350 336 1991 3,162 1581 - - - - - 439 | 431 30 56 86 42
13 15 268 65,66 400 384 2001 3281 1,641 - - - - - 438 | 430 32 56 88 43
13 44 278 68,11 450 431 20,11 3387 1,693 - - - - - 437 | 420 34 56 90 43
14 13 287 7032 500 479 2021 3479 1,739 - - - - - 436 | 428 35 56 92 44
15 1" 302 7399 600 575 2042 | 3624 1812 - - - - - 435 | 426 39 56 95 46
16 9 315 77,8 700 6,71 20838 | 3741 1871 - - - - - a4 | w25 41 56 97 47
17 6 32 79,14 500 767 2084 | 3797 1,898 - - - - - w4 | w24 42 56 98 47
18 5 329 80,61 500 863 2106 | 3827 1914 - - - - - w4 | w24 42 56 98 47
19 5 333 81,59 1000 959 2120 | 3833 1916 - - - - - w4 | w24 42 56 98 47
20 3 336 82,32 1100 1055 2151 3826 1913 - - - - - w4 | w24 42 56 98 47
20 55 337 82557 1200 151 2176 | 3797 1,898 - - - - - w35 | 422 43 56 99 48
21 50 334 8183 1300 1246 2198 | 3722 1861 - - - - - w35 | 422 43 56 99 48
2 46 330 80,85 1400 1342 2223 | 3637 1819 - - - - - w35 | 422 43 56 99 48
23 45 32 78,89 1500 1438 248 | 3510 1,756 - - - - - w35 | 422 43 56 99 48
24 50 316 7742 1600 16,34 273 | 3406 1,703 - - - - - w35 | 422 43 56 99 48
1 40 307 75,22 1700 16,30 29 | 321 1636 - - - - - w35 | 422 43 56 99 48
2 4 289 7081 1800 17,26 2326 | 3044 1522 - - - - - w35 | 422 43 56 99 48
3 40 284 69,58 1900 18,22 2353 | 2957 1478 - - - - - w35 | 422 43 56 99 48
4 25 274 67,13 2000 19,18 2381 2819 1410 - - - - - w35 | 422 43 56 99 48
5 20 270 66,15 2100 20,13 2410 | 2745 1373 - - - - - w35 | 422 43 56 99 48
6 15 268 65,66 2200 21,09 2439 | 2692 1,346 - - - - - w35 | 422 43 56 99 48
Conira Presséo (Acp) kgficm? | Anel Dinamométrico c6d AND-019 Ensaio de Compresséo Triaxial S sat
Velocidade de Deformagéo 01078 cmih Relégio Comparador: cod REC-044 Local  UHE Belo Monte
Presséo Confinante (o3) 20 keffo? | Manémetro c6d MAN-191,192,193 6195 |Registror 004
Areas das Buretas - o Bureta cod V-1020 & V-1021 Amostra
Constante do Anel 02450 Kafidiv. Cronémetro céd CRM-021 Material fgf‘;’ Qﬁ!ﬁgjgga fundagéo - Argla sitosa. altamente plésfica, cinza amarelada,
Observagées:

1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-R00
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Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.

Local de Origem: UHE - Belo Monte
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Foto 8 - (CP) - S sat  -  (3 = 2,0 kgf/cm² - CP após ruptura

[image: image16.png]Local de Origem: UHE - Belo Monte Investigacao N®  P1-501  Registro N® 004
Estaca - Afast.(m) - Elevagéo(m) - Frofund. (m) - AmostraNe -
Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.
ENSAIO: § sat
CONDIGGES DO ENSAIO
Presséo Confinante (o3) 40 kg Contra Presséo (Aop) kgffcrz  Velocidade de Deformagéo, 01078 cmih
DETERMINAGAO DO TEOR DE UMIDADE AMOSTRA

Condigdes Antes do ensaio Apos ensaio Indeformada N Deformada ||
Cépsula cod 75 7% 84 61 64 67
Mh+tara () 88,09 98,08 86,18 7264 91,61 79,72
Ms +tara_ (g) 73,37 8047 7024 60,16 76,10 66,86 Densidade dos gréos 2645 gler®
Agua () 1472 1761 1594 1248 1551 1286
Tara () 2501 2263 1836 1949 25,05 25,07 Densidade seca méx 1378 glem®
Ms () 4836 5784 5188 4067 51,05 079
h (%) 304 304 307 307 304 308 Umidade étima: 305 %
hmedia (%) 305 306

CARACTERISTICA DO CORPO DE PROVA B
DETERMINAGAO DA DENSIDADE DEPOIS DA RUPTURA
Inicial
Moldager Método:  Talhagem Massa do Solo 159,32 ()
Massa do CP 36259 () Massa do Solo + Parafina 162,21 ()
Diametro 505 (crn) Massa da Parafina 289 ()
Altura do CP 1024 (cm) Massa do Solo + Parafina Imerso 7463 ()
Area 20,03 (cr?) Volume do Solo + Parafina 87,58 ()
Volume 205,10 (cr) Densidade da Parafina 0913 (gler)
Apos adensamento: Volume da Parafina 317 (cr)
Altura do CP 10,11 (cm) Volume do Solo 84,41 ()
Areado CP 19,56 (cr?) Densidade Umida do Solo 1,887 (glen?)
Volume 197 40 (cr) Densidade Seca do Solo 1,445 (glen?)
indices Fisicos Ruptura__ Na Ruptura CP Apés Ruptura
Antes Depois
Densidade Urida (gler?) | 1,768 1,887
Densidade Seca (glerr) | 1,354 1445 ofo3= kgferr®
fnice de Vazios e 0,953 0,830 = kgferr®
Grau de Saturagéo (%) 848 975 of= kgferr®
Grau de Comapctacdo: (%) 983 1049 o3= kgferr®
Desvio de Umidade: (%) 00 01 VER FOTO 9 ANEXA
Observagdes:
1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-RO.
2) Massa do CP ap6s ruptura: - g

Anel Dinamométrico cod AND-019 Balanca cod BAL-022 Bureta cod V1020 e V-1021
Estufa cod EST-003 Manémetro c6d MAN-191, 192 ¢ 193 Paquimetro céd PAQ-010






[image: image17.png]Local de Origem UHE Belo Monte Investigagéo N PI1-501 Registro N 004

Estaca - Afast.(m) - Elevagéo(m) - Profund. () - AmostraNe -

Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.

Ensaio; § sat Presséo Confinante (o3) 40 kgffem?
ADENSAMENTO SATURAGAO POR CONTRA PRESSAO
Tempo Desenvolvimento Tempo Desenvolimento
Ay ™
At ™ Buretas Av At Aap ; Ho3 ;
Dia Hora | Minuto Total Dia Hora | Minuto (kgfferre) | (kgffern®)
trinuto) | 990 | rope | Base | ome) (minuto) Topo | Base
() | (cm) (kgfferre) | (kaffer)
04004101 | 14 | 25 o 400 | 400 [}
04104101 | 14 013 365 | 380 | 58
04104101 | 14 025 364 | 375 | 64
04104101 | 14 050 363 | 373 | 64
04104101 | 14 | 26 1 362 | 370 | 68
04104101 | 14 | 27 2 362 | 369 | 69
04104101 | 14 | 29 4 36,1 368 | 74
04104101 | 14 | 33 8 360 | 368 | 72
04104101 | 14 | 40 15 358 | 368 | 74
04104101 | 14 | 55 30 357 | 268 | 78
04104101 | 15 | 25 60 357 | 267 | 76
04004101 | 16 | 25 | 120 356 | 267 | 77
04004101 | 17 | 25 | 180 356 | 267 | 77
04004101 | 18 | 25 | 240 356 | 267 | 77
04104101 | 19 | 25 | 300 356 | 267 | 77
04004101 | 20 | 25 | 360 356 | 267 | 77
04004101 | 21 | 25 | 420 356 | 267 | 77
04004101 | 22 | 25 | 480 356 | 267 | 77
04004101 | 23 | 25 | 540 356 | 267 | 77
0500401 | 0 | 25 | 600 356 | 267 | 77
0504101 | 1 25 | 660 356 | 267 | 77
050401 | 2 | 25 | 720 356 | 267 | 77
050401 | 3 | 25 | 780 356 | 267 | 77
05004101 | 4 | 25 | 840 356 | 267 | 77
0500401 | 5 | 25 | 900 356 | 267 | 77
05004101 | 6 | 25 | 960 356 | 267 | 77
050401 | 7 | 25 | 1020 356 | 267 | 77
050401 | 8 | 25 | 1080 356 | 267 | 77
0500401 | 9 | 25 | 1140 356 | 267 | 77
0504101 | 10 | 25 | 1200 356 | 267 | 77
05004101 | 11 | 25 | 1260 356 | 267 | 77
0504101 | 12 | 25 | 1320 356 | 267 | 77
05004101 | 13 | 25 | 1380 356 | 267 | 77
0504101 | 14 | 25 | 1440 356 | 267 | 77
Observagdes:
1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-R00. Bureta cod V-1020 ¢ V-1021
Crondmetro cod CRM-021

Manémetro cod MAN-191,192, 193 e 195






[image: image18.png]Tompo o | Lo |Dotomasie| i, | Aobome __ - - - av
o Defec | gplines | COMIGe | iaTy | -0 [l edi | ol e S| o | AV
Hora A pingmo. | Valr (oognwergri) ) | @ e | et ey | et | gase | Topo Ao | € |
(minuto) | o (ka) . B (kgfem?) (cm) (cm®) (cm) -
(e
14 30 0 0,00 0 0,00 1956 | 0,000 0,000 - - - - - 450 | 450 00 77 77 38
3 131 1 001 1956 | 0067 0,033 . - - - - 450 | 450 00 77 77 38
6 262 2 002 1956 | 0134 0,067 . - - - - a9 | 450 0.1 77 78 38
7 305 3 003 1956 | 0,156 0078 . - - - - a9 | 450 0.1 77 78 38
7 305 4 004 1956 | 0,156 0078 . - - - - a9 | 450 0.1 77 78 38
9 393 5 005 1957 | 0201 0,100 . - - - - a9 | ws 06 77 82 40
" 480 6 006 1957 | 0245 0,123 - - - - - a9 | w9 02 77 79 39
12 524 7 007 1957 | 0268 0,134 - - - - - a9 | w9 02 77 79 39
13 567 5 008 1957 | 0290 0,145 - - - - - a9 | w9 02 77 79 39
16 698 10 0,10 1958 | 0357 0,178 - - - - - a9 | ws 02 77 80 39
19 8,29 12 0,12 1958 | 0423 0212 - - - - - a9 | ws 02 77 80 39
21 9,16 14 013 1958 | 0468 0,234 - - - - - a9 | ws 02 77 80 39
2 9,60 16 0,15 1959 | 0490 0,245 - - - - - a9 | ws 02 77 80 39
24 1047 18 0,17 1959 | 0535 0,267 - - - - - a9 | ws 02 77 80 39
% 135 20 0,19 1959 | 0579 0,290 - - - - - ag | w1 04 77 8.1 39
2% 1222 2 0,21 1960 | 0623 0312 - - - - - ag | w1 04 77 8.1 39
14 50 30 13,09 24 023 1960 | 0668 0334 - - - - - ag | w1 04 77 8.1 39
31 1353 % 025 19,61 0,690 0,345 - - - - - ag | w1 04 77 8.1 39
3 14,40 2% 027 19,61 0,734 0,367 - - - - - s | w1 05 77 82 40
35 15,27 30 029 19,61 0,779 0,389 - - - - - s | w1 05 77 82 40
36 15,71 32 031 1962 | 0801 0,400 - - - - - s | w1 05 77 82 40
37 16,15 3 033 1962 | 0823 0411 - - - - - s | w1 05 77 82 40
39 17,02 36 035 1962 | 0867 0,434 - - - - - s | w1 05 77 82 40
40 17,46 38 036 1963 | 0889 0,445 - - - - - s | w1 05 77 82 40
41 17,89 40 038 1963 | 09M 0,456 - - - - - s | w1 05 77 82 40
4 18,77 4 0,40 1964 | 0956 0478 - - - - - s | we 06 77 82 40
44 19,20 44 042 1964 | 0978 0,489 - - - - - s | we 06 77 82 40
46 2007 46 044 1964 | 1022 0511 - - - - - s | we 06 77 82 40
47 2051 48 046 1965 | 1,044 0522 - - - - - s | we 06 77 82 40
49 2138 50 048 1965 | 1,088 0544 - - - - - s | we 06 77 82 40
52 2269 55 053 1966 | 1,154 0577 - - - - - w7 | ws 08 77 85 41
55 2400 60 058 1967 | 1220 0610 - - - - - w7 | ws 08 77 85 41
55 2531 65 062 1968 | 1,286 0643 - - - - - w7 | ws 08 77 85 41
17 18 61 26,62 70 067 1960 | 1362 0676 - - - - - w7 | ws 08 77 85 41
63 27,49 75 072 1970 | 1,39 0,698 - - - - - w7 | wma 09 77 86 42
65 2068 50 0,77 19,71 1,506 0,753 - - - - - ap | wa 10 77 87 42
70 3055 55 081 1972 | 1549 0,775 - - - - - ap | wa 10 77 87 42
17 31 73 3186 %0 086 1973 | 1616 0807 - - - - - ap | wa 10 77 87 42
75 32,73 95 091 1974 | 1,658 0829 - - - - - aup | ws 11 77 88 43
75 3404 100 096 1975 | 1724 0,862 - - - - - aup | ws 11 77 88 43
59 38,84 120 1,15 1978 | 1,963 0,982 - - - - - s | w2 14 77 9.1 44
9 42,77 140 134 1982 | 2187 1,079 - - - - - a2 | wan 17 77 94 46
108 47,13 160 153 1986 | 2373 1,187 - - - - - a0 | wap 20 77 97 47
115 50,19 180 173 1900 | 2522 1261 - - - - - a0 | wap 20 77 97 47
18 38 124 54,11 200 192 1904 | 2714 1,357 - - - - - 438 | 439 22 77 100 | 40
143 6241 250 2,40 2004 | 3115 1557 - - - - - w5 | 437 28 77 105 5.1
19 32 160 69,82 300 288 2014 | 3468 1,734 - - - - - 42 | 435 32 77 10 54
176 7681 350 336 2024 | 379 1,898 - - - - - 430 | 433 37 77 14 56
191 83,35 400 384 2034 | 4099 2,049 - - - - - w28 | 41 41 77 18 58
203 88,59 450 431 2044 | 4334 2,167 - - - - - w4 | 430 46 77 123 60
21 40 216 94,26 500 479 2084 | 4889 2294 - - - - - w25 | 428 47 77 124 60
2 41 239 104,30 600 575 2075 | 5026 2513 - - - - - 421 425 54 77 13.1 64
261 113,90 700 6,71 209 | 5433 2717 - - - - - a9 | 422 59 77 126 66
276 12045 500 767 2118 | 5686 2843 - - - - - 418 | 420 62 77 129 68
1 30 205 128,74 500 863 2140 | 6015 3007 - - - - - a5 | 418 67 77 144 70
306 13354 | 1000 959 2163 | 6174 3,087 - - - - - BERIEE 68 77 145 7.1
32 14096 | 1100 1085 2186 | 6448 3224 - - - - - 414 | 418 70 77 147 72
4 19 334 14576 | 1200 151 210 | 659 3298 - - - - - a2 | w15 72 77 150 72
346 15099 | 1300 12,46 2234 | 6759 3379 - - - - - 411 414 75 77 152 74
357 15579 | 1400 1342 2259 | 6897 3449 - - - - - a0 | 413 77 77 154 75
366 15972 | 1500 1438 2284 | 6993 3496 - - - - - a0 | 413 77 77 154 75
374 16321 | 1600 1534 2310 | 7065 3533 - - - - - a0 | 413 77 77 154 75
9 7 381 16627 | 1700 16,30 233 | 7116 3568 - - - - - a0 | 413 77 77 154 75
10 3 387 16889 | 1500 17,26 2364 | 7045 3573 - - - - - a0 | 413 77 77 154 75
10 59 393 17181 | 1900 1822 2391 7172 3586 - - - - - a0 | 413 77 77 154 75
1" 56 399 17412 | 2000 19,18 2420 | 7196 3598 - - - - - a0 | 413 77 77 154 75
12 51 403 17587 | 2100 2013 2449 | 7182 3591 - - - - - a0 | 413 77 77 154 75
13 53 409 17849 | 2200 21,09 2478 | 7202 3601 - - - - - a0 | 413 77 77 154 75
Conira Presséo (Acp) kgficm? | Anel Dinamométrico c6d AND-020 Ensaio de Compresséo Triaxial S sat
Velocidade de Deformagéo 01078 cmih Relégio Comparador: cod REC-044 Local  UHE Belo Monte
Presséo Confinante (o3) 40 keffo? | Manémetro c6d MAN-191,192,193 6195 |Registror 004
Areas das Buretas - o Bureta cod V-1020 & V-1021 Amostra
Constante do Anel 04364 Kafidiv. Cronémetro céd CRM-021 Material fgf‘;’ Qﬁ!ﬁgjgga fundagéo - Argla sitosa. altamente plésfica, cinza amarelada,
Observagdes:

1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-R0,
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PI1-501 Registro N2

Investigagao N>

Local de Origem: UHE - Belo Monte

Amostra N

Frofund. (m)

Elevagéo(m)

Afast.(m)
Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.
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Foto 9 - (CP) - S sat  -  (3 = 4,0 kg/cm² - Após ruptura






Anexo 3 - Ensaios triaxiais, gráficos e fotos do solo aluvionar de fundação- Folha 1/24
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[image: image1.png]Local de Origem UHE Belo Monte Investigagéo N PI1-501 Registro N 004

Estaca - Afast.(m) - Elevagéo(m) - Profund. () - AmostraNe -

Descrigao da Amostra: Solo Aluvionar da fundagao - Argila siltosa, altamente plastica, cinza amarelada, com canaliculos.

Ensaio: S sat Presséo Confinante (03) 10 kfferre
ADENSAMENTO SATURAGAO POR CONTRA PRESSAO
Tempo Desenvolvimento Tempo Desenvolimento
Ay "
At " Buretas v At Aaop ) Ad3 )
Dia Hora | Minuto Total Dia Hora | Minuto (kgffern?) | (kgffem®)
(minuto) | (e | ropo | Base | erm) (minuto) Topo | Base
() | (cm?) (kgficrm?) | (kgficr?)
100401 | 15 | 47 [} 450 | 450 [}
100401 | 15 | 47 | 0413 441 | 445 | 14
100401 | 15 | 47 | 026 441 | 442 | 17
100401 | 15 | 47 | 050 438 | 435 | 27
100401 | 15 | 48 1 435 | 427 | 38
100401 | 15 | 49 2 434 | 425 | a1
100401 | 15 | 51 4 433 | 423 | a4
1004001 | 15 | 55 8 432 | 422 | 46
100401 | 16 | 2 15 432 | 422 | 46
100401 | 16 | 17 30 431 | 421 | 48
100401 | 16 | 47 60 431 | 421 | 48
100401 | 17 | 47 | 120 431 | 421 | 48
100401 | 18 | 47 | 180 431 | 421 | 48
100401 | 19 | 47 | 240 431 | 421 | 48
100401 | 20 | 47 | 300 431 | 421 | 48
100401 | 21 | 47 | 360 431 | 421 | 48
100401 | 22 | 47 | 420 431 | 421 | 48
100401 | 23 | 47 | 480 431 | 421 | 48
100401 | 24 | 47 | 840 431 | 421 | 48
1104001 | 1 47 | 600 431 | 421 | 48
10401 | 2 | 47 | 660 431 | 421 | 48
10401 | 3 | 47 | 720 431 | 421 | 48
10401 | 4 | 47 | 780 431 | 421 | 48
10401 | 5 | 47 | 840 431 | 421 | 48
10401 | 8 | 47 | 900 431 | 421 | 48
10401 | 7 | 47 | 960 431 | 421 | 48
Observagdes:
1) REF. Programa BEL-V-10-105-0001-PR-RO Bureta cod V-1020 e V-1021
Cronémetro cod CRM-021

Manémetro cod MAN-191,192, 193 e 195
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